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ステンレスの内訳

鉄
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その他の内訳
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サファイア
ガラス

（アルミナ）

その他

※企業秘密などの理由により材料調達先から開示されな
かった成分が「その他」に含まれますが、欧州 RoHS 指令
や REACH規則などで指定された「有害が認められている、
または疑われている物質」が含有されていないことを材料
調達先からの書面により確認しています。
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銅合金の内訳

鉄

亜鉛

マンガン

ニッケル

錫

鉛

リン

ベリリウム

その他

%

64.818

33.517

0.297

0.055

0.051

0.048

0.005

0.002

1.205

高合金綱の内訳

鉄

ニッケル

クロム

マンガン

シリコン

カーボン

リン

硫黄

銅

鉛

%

74.081

14.324

9.830

1.092

0.546

0.082

0.025

0.016

0.002

0.002

鉄鋼の内訳

鉄

コバルト

ニッケル

銅

カーボン

鉛

マンガン

硫黄

シリコン

クロム
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リン

%

95.863

3.053

0.283

0.193

0.181

0.178

0.165

0.013

0.035

0.029

0.004

0.003

ニッケル合金の内訳

ニッケル

銅

その他

%

63.281

2.138

34.582


